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Funktionsgutachten

Versickerung auf Pflasterflachen

Oko — Pflaster ,Culto®
gem. vom Hersteller angegebenen Verlegeformationen

201,5 x 66,5, 80 mm
201,5 x 134 x 80 mm
269 x 201,5 x 80 mm
134 x 134 x 80 mm
269 x 134 x 80 mm
134 x 66,5 x 80 mm

far

Kreher Beton GmbH
KohlenkaistraRe
63741 Aschaffenburg

Der Prufbericht umfasst 7 Seiten
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1. AUFGABENSTELLUNG

Ermittlung der Versickerungsfahigkeit einer mit
Oko —Pflaster ,Culto“ verlegten Flache

Oko —Pflaster , Culto“ Verlegemuster:

Die Versuche wurden mit Regenspenden bis 1000 L/sec *ha durchgefiihrt und
dabei wurde die auftretende Versickerung gemessen.
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2. ABMESSUNGEN UND KENNWERTE DER PFLASTERSTEINE

November 2006















